Projeto Perdas - SENAI

Anilise dos Resultados

BR 004

Material Cal Cadigo:
10.01.00.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por material 63 % -
Indicadores Diferenca entre a quantidade paga e a quantidade recebida 0%
Parciais Variagdo percentual do consumo/m3 de argamassa em relagdo ao -1327 %
especificado
Percentual de sacos rasgados 0 %

Fluxograma do Processo

Recebimento D Estocagem |:> Embogo Ext.

Observagdes

Uma das causas de tal valor identificado como perda estd na variagdo para maior na espessura média
do revestimento externo (128 %). Contudo, houve um menor consumo de cal/m’ de argamassa usado
no trago em relagdo ao de projeto, atenuando o efeito desta perda.
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Projeto Perdas - SENAI

Anilise dos Resultados

BRO64

Material Cal Cadigo:
10.01.00.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por material 38 % -
Indicadores Diferenca entre a quantidade paga e a quantidade recebida 0%
Parciais Variagdo percentual do consumo/m3 de argamassa em relagdo ao -1127 %
especificado
Percentual de sacos rasgados 00! %

Fluxograma do Processo

Recebimento D Estocagem |:> Embogo Ext.

Observagdes

Uma das causas de tal valor identificado como perda estd na variagdo para maior na espessura média
do revestimento externo (32,02 %). Contudo, houve um menor consumo de cal/m’ de argamassa
usado no trago em relacdo ao de projeto, atenuando o efeito da perda de 32,02 % para o valor de

28,17 %.
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