Projeto Perdas - SENAI

Anilise dos Resultados BR 064

Servico Revestimento externo — chapisco, argamassa produzida em | Codigo:
obra, padiola dosadora, aplicagdo com colher. 30.06.12.0.0.0.0
Material Cimento Portland composto com filler CP II-F, 25 Cédigo:
02.05.01.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por servico pds-estocagem 3%
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais Variagdo percentual do consumo/m3 de argamassa em relagdo ao 2461 %

especificado

Variagdo da massa média real sacos em relacdo a nominal

Percentual de sacos rasgados no recebimento 001 %
s (e}

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Adotou-se a espessura de 5 mm para o chapisco como referéncia.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Dosagem/Mistura |:> Aplicacdo

Observagdes

Observou-se um baixo indice de desperdicio , consequéncia apenas da variagdo do trago do cimento
(consumo), uma vez que, para o servi¢o de chapisco, ndo ha variagdes de espessuras como forma de
nivelar o prumo dos panos de paredes/tetos.
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