Projeto Perdas - SENAI

Anilise dos Resultados BR 055

Servico Revestimento Interno — embogo ou massa Unica; argamassa | Codigo:
ﬁ:aosdsimda em obra; dosado com padiola dosadora ou em 19.06.1.0.0.0.00.

Material Aditivo Codigo:
23..00.00.00.00

Indicador Global perdas/consumo Por servigo 24 % 0.0193 kg/m?

Indicadores Variagdo percentual do consumo de adtivo por m3 de argamassa produzida -
em relagdo ao de referéncia
Parciais

Valor de referéncia adotado — Justificativa

0,62kg/m’, fornecido pelo engenheiro da obra. Espessura do revestimento adotada foi de 2,5cm fornecida pelo
eng. da obra.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem & |:> Dosagem/mistura |:> Aplicacao

Observagdes

A argamassa utilizada nesse servigo refere-se ao revestimento tanto externo quanto interno, no entanto
ndo tendo conseguido separar a argamassa que vai para cada servi¢o, adotou-se o servico que
predominou.

A justificativa para a perda encontrada pode ser explicada por:
e Estrutura Desnivelada;

e Caia muito material no chio;

e Perda de traco;

* Paredes muito irregulares;

*  Vigas e lajes arcadas.
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