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INDICADOR GLOBAL DE PERDA E CONSUMO DE MATERIAL MATERIAL: CIMENTO
CATEGORIA: POR SERVIÇO PÓS-ESTOCAGEM SERVIÇO: ESTRUTURA DE CONCRETO

CONS. REFERÊ NCIA

OBRA MATERIAL COMPOSTO QS CM/QS CMB/MC CONS. REF CONS. REAL DIF.  PERDA  CONSUMO

(m3) (m3/m3) (kg/m3) (kg) (kg) (kg)  (%)  (kg/m3)

BR 017 Concreto produzido na obra 98,70 1 362,72 35.800,46 43.750,00 7.949,54 22 443,26

BR 029 Concreto produzido na obra 1:2,4:2,4:0:0:0:0 100,64 1 334,91 33.705,34 52.625,00 18.919,66 56 522,90

BR 047 Concreto produzido na obra 1:1,89:3,23 540,00 1 350,00 189.000,00 199.800,00 10.800,00 6 370,00


