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INDICADOR GLOBAL DE PERDA E
CONSUMO DE MATERIAL

MATERIAL: AREIA

CATEGORIA: POR SERVIÇO PÓS-ESTOCAGEM SERVIÇO: ALVENARIA - JUNTAS

OBRA CONS. REFERÊ NCIA

MATERIAL COMPOSTO QS CM/QS CMB/MC CONS. REF CONS. REAL DIF.  PERDA  CONSUMO

(ml) (m3/ml) (m3/m3) (m3) (m3) (m3)  (%)  (m3/ml)

BR 054 Argamassa de cimento 1:5 36.733,00 0,00160 0,87 51,13 59,01 7,88 - 0,00161

BR 062 Argamassa de cimento 1:5 45.115,00 0,00200 0,35 31,58 35,73 4,15 - 0,00079

BR 081 Argamassa de cimento 1:5 5.739,00 0,00150 0,80 6,89 9,00 2,11 - 0,00157


