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INDICADOR GLOBAL DE PERDA E CONSUMO DE MATERIAL MATERIAL: CIMENTO
CATEGORIA: POR SERVIÇO PÓS-ESTOCAGEM SERVIÇO: CHAPISCO CONVENC. EXT.

CONS. REFERÊ NCIA

OBRA MATERIAL COMPOSTO QS CM/QS CMB/MC CONS. REF CONS. REAL DIF.  PERDA  CONSUMO

(m2) (m3/m2) (kg/m3) (kg) (kg) (kg)  (%)  (kg/m2)

BR016 Argamassa de cimento, traço 1:0:0:2,0:0:0:0 5.809,56 0,005 424,57 12.332,82 18.700,00 6.367,18 52 3,22

BR 042 Argamassa de cimento, traço 1:0:0:2,61:0:0:0 3.230,00 0,005 393,48 6.354,70 10.949,70 4.595,00 72 3,39


