
Pesquisa FINEP “Alternativas para a reduçã o do desperdício de materiais nos canteiros de obras”
_____________________________________________________________________________________

Volume 3 – cimento _______________________________________________________________________________________________________________________________ 145

INDICADOR GLOBAL DE PERDA E CONSUMO DE MATERIAL MATERIAL: CIMENTO
CATEGORIA: POR SERVIÇO PÓS-ESTOCAGEM SERVIÇO: CONTRAPISO

CONS. REFERÊ NCIA

OBRA MATERIAL COMPOSTO QS CM/QS CMB/MC CONS. REF CONS. REAL DIF.  PERDA  CONSUMO

(m2) (m3/m2) (kg/m3) (kg) (kg) (kg)  (%)  (kg/m2)

BR 022 Argamassa de cimento, traço 1:5:0:0:0:0:0 909,80 0,020 274,40 4.992,98 7.643,27 2.650,29 53 8,40

BR 039 Argamassa de cimento , traço 1:0:0:0:3:0:0 1.354,19 0,020 287,00 7.773,05 30.127,00 22.353,95 288 22,25

BR 042 Argamassa de cimento, traço 1:0:0:2,61:0:0:1 1.885,00 0,026 479,92 23.520,88 26.949,85 3.428,97 15 14,30

BR 045 Argamassa de cimento, traço 1:4:0:0:0:0:0 1.814,81 0,060 329,55 41.032,00 44.505,00 3.473,00 8 24,52

BR 047 Argamassa de cimento, traço 1:6 2.560,00 0,010 200,00 5.120,00 6.050,00 930,00 18 2,36

BR 053 Argamassa de cimento, traço 1:0:0:3,5:0:0:0 1.756,57 0,020 356,07 12.509,24 17.750,00 5.240,76 42 10,10

BR 073 Argamassa de cimento, traço 1:0:0:0:3,6:0:0 1.534,10 0,020 348,27 10.685,50 24.365,00 13.679,50 128 15,88


